Anhang A.9
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A.9  1: Extraktionsverlauf  für GalvR für die Extraktion E1/4E2/4E3/2. Elemente Mg, Al, Ca (o.l.), Na, K, Ti, Fe (o.r.), P, S, Mn, Ni (u.l.) und Zn, Ba, Pb (u.r.)
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A.9  2: Extraktionsverlauf  für GalvR für die Extraktion E1/4E2/4E3/2. Elemente Cu, Rb, Zr (o.l.), V, As, Sr (o.r.) und Co, Y, Mo (u.l.).
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A.9  3: Extraktionsverlauf  für GalvG für die Extraktion E1/4E2/3E3. Elemente Mg, Al, Ca (o.l.), Na, K, Ti, Fe (o.r.), P, S, Mn, Ni (u.l.) und Zn, Ba, Pb (u.r.)
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A.9  4: Extraktionsverlauf  für GalvG für die Extraktion E1/4E2/3E3. Elemente Cu, Rb, Zr (o.l.), V, As, Sr (o.r.) und Co, Y, Mo (u.l.).
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A.9  5:  Extraktionsverlauf  für JCv für die Extraktion E1/4E2/2E3. Elemente Si, Ca (o.l.), Al, S, Fe  (o.r.), Na, Mg, K, Ti (u.l.) und P,V, Mn, Sr und Zn  (u.r.).
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 A.9  6: Extraktionsverlauf  für JCv für die Extraktion E1/4E2/2E3. Elemente Ni, Cu, Mo, Ba (o.l.), As, Zr (o.r.) und Co, Rb, Y, Pb (u.l.).

Anhang A.10
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A.10  1: Auswirkungen der Mehrfachextraktionen mit Essigsäure (E1) auf die Gehalte der Elemente Na, Mg, Al, Si, P und S im GalvR-Boden.
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A.10  2:Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf die Gehalte der Elemente K, Ca, Ti, V, Cr und Mn im GalvR-Boden.
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A.10  3:Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf die Gehalte der Elemente Fe, Co, Ni, Cu, Zn und As im GalvR-Boden.
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A.10  4: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf die Gehalte der Elemente Rb, Sr, Y, Zr, Mo und Ba im GalvR-Boden.
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A.10  5:Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf den Pb-Gehalt im GalvR-Boden.
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A.10  6: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf die Gehalte der Elemente Na, Mg, Al, Si, P und S im GalvG-Boden (alt).
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A.10  7: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf die Gehalte der Elemente K, Ca, Ti, V, Cr und Mn im GalvG-Boden (alt).
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A.10  8: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf die Gehalte der Elemente Fe, Co, Ni, Cu, Zn und As im GalvG-Boden (alt).
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A.10  9: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf die Gehalte der Elemente Rb, Sr, Y, Zr, Mo und Ba im GalvG-Boden (alt).
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A.10   10: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf den Pb-Gehalt im GalvG-Boden (alt).
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A.10  11:  Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf die Gehalte der Elemente Na, Mg, Al, Si, P und S im JCv-Ölschiefer.
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A.10  12: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf die Gehalte der Elemente NaK,Ca, Ti, V, Mn und Fe im JCv-Ölschiefer.
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A.10  13: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf die Gehalte der Elemente Co, Ni, Cu, Zn, As und Rb im JCv-Ölschiefer.
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A.10  14: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Essigsäure (E1) auf die Gehalte der Elemente Sr, Y, Zr, Mo, Ba und Pb im JCv-Ölschiefer.
Anhang A.11
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A.11  1: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf die Gehalte der Elemente Na, Mg, Al, Si, P und S im GalvR-Boden.
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A.11  2: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf die Gehalte der Elemente K, Ca, Ti, V, Cr und Mn im GalvR-Boden.

[image: image108.wmf]E1

E2

E3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Eisen

 E2/1

 E2/2

 E2/3

 E2/4

%

Galvanik roh

[image: image109.wmf]E1

E2

E3

0

5

10

15

20

25

Kobalt

 E2/1

 E2/2

 E2/3

 E2/4

µg/g

Galvanik roh

[image: image110.wmf]E1

E2

E3

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Nickel

 E2/1

 E2/2

 E2/3

 E2/4

µg/g

Galvanik roh

[image: image111.wmf]E1

E2

E3

0

20

40

60

80

100

120

140

Kupfer

 E2/1

 E2/2

 E2/3

 E2/4

µg/g

Galvanik roh

[image: image112.wmf]E1

E2

E3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Zink

 E2/1

 E2/2

 E2/3

 E2/4

µg/g

Galvanik roh

[image: image113.wmf]E1

E2

E3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Arsen

 E2/1

 E2/2

 E2/3

 E2/4

µg/g

Galvanik roh


A.11  3: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf die Gehalte der Elemente Fe, Co, Ni, Cu, Zn und As im GalvR-Boden.
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A.11  4:  Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf die Gehalte der Elemente Rb, Sr, Y, Zr, Mo und Ba im GalvR-Boden.

[image: image120.wmf]E1

E2

E3

0

100

200

300

400

500

600

700

Blei

 E2/1

 E2/2

 E2/3

 E2/4

µg/g

Galvanik roh


A.11  5: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf den Pb-Gehalt im GalvR-Boden.
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A.11  6: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf die Gehalte der Elemente Na, Mg, Al, Si, P und S im GalvG-Boden (alt).

[image: image127.wmf]E1

E2

E3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Kalium

 E2/1

 E2/2

 E2/3

%

Galvanik grob

[image: image128.wmf]E1

E2

E3

0

1

2

3

4

5

6

7

Calcium

 E2/1

 E2/2

 E2/3

%

Galvanik grob

[image: image129.wmf]E1

E2

E3

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

Titan

 E2/1

 E2/2

 E2/3

%

Galvanik grob

[image: image130.wmf]E1

E2

E3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Vanadin

 E2/1

 E2/2

 E2/3

µg/g

Galvanik grob

[image: image131.wmf]E1

E2

E3

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Chrom

 E2/1

 E2/2

 E2/3

µg/g

Galvanik grob

[image: image132.wmf]E1

E2

E3

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Mangan

 E2/1

 E2/2

 E2/3

µg/g

Galvanik grob


A.11   7: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf die Gehalte der Elemente K,Ca, Ti,V, Cr und Mn im GalvG-Boden (alt).
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A.11  8: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf die Gehalte der Elemente Fe, Co, Ni, Cu, Zn und As im GalvG-Boden (alt).

[image: image139.wmf]E1

E2

E3

0

25

50

75

100

125

150

Rubidium

 E2/1

 E2/2

 E2/3

µg/g

Galvanik grob

[image: image140.wmf]E1

E2

E3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Strontium

 E2/1

 E2/2

 E2/3

µg/g

Galvanik grob

[image: image141.wmf]E1

E2

E3

0

5

10

15

20

25

Yttrium

 E2/1

 E2/2

 E2/3

µg/g

Galvanik grob

[image: image142.wmf]E1

E2

E3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Zirkon

 E2/1

 E2/2

 E2/3

µg/g

Galvanik grob

[image: image143.wmf]E1

E2

E3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Molybdän

 E2/1

 E2/2

 E2/3

µg/g

Galvanik grob

[image: image144.wmf]E1

E2

E3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Barium

 E2/1

 E2/2

 E2/3

µg/g

Galvanik grob


A.11  9: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf die Gehalte der Elemente Rb, Sr, Y, Zr, Mo und Ba im GalvG-Boden (alt).
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A.11  10:  Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf den Pb-Gehalt im GalvG-Boden (alt).
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A.11  11:  Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf die Gehalte der Elemente Na, Mg, Al, Si, P und S im JCv-Ölschiefer.

[image: image152.wmf]E1

E2

E3

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Kalium

 E2/1

 E2/2

%

Julia Creek v

[image: image153.wmf]E1

E2

E3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Calcium

 E2/1

 E2/2

%

Julia Creek v

[image: image154.wmf]E1

E2

E3

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Titan

 E2/1

 E2/2

%

Julia Creek v

[image: image155.wmf]E1

E2

E3

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

Vanadin

 E2/1

 E2/2

µg/g

Julia Creek v

[image: image156.wmf]E1

E2

E3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Mangan

 E2/1

 E2/2

µg/g

Julia Creek v

[image: image157.wmf]E1

E2

E3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

Eisen

 E2/1

 E2/2

%

Julia Creek v


A.11   12: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf die Gehalte der Elemente K,Ca, Ti, V und Mn im JCv-Ölschiefer.
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A.11  13: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf die Gehalte der Elemente Co, Ni, Cu, Zn, As und Rb im JCv-Ölschiefer.
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A.11  14: Auswirkungen der Mehrfachextraktion mit Hydroxylaminhydrochlorid  (E2) auf die Gehalte der Elemente Sr, Y, Zr, Mo, Ba und Pb im JCv-Ölschiefer.

Anhang A.12
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A.12  1: Vergleich Roh-, Grob- (alt), Grob-(neu) und Tonfraktionsgehalte für den Galvanik-Boden  für die Elemente Na, Mg, Al, Si. P und S. (E1 = E1/4 für GalvR und GalvG, E1/3 für GALVT; E2 = E2/2)
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A.12  2: Vergleich Roh-, Grob- (alt), Grob-(neu) und Tonfraktion für den Galvanik-Boden für die Elemente K, Ca, Ti, Cr, V und Mn. E1 = E1/4 für GalvR und GalvG, E1/3 für GALVT; E2 = E2/2)
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A.12  3: Vergleich Roh-, Grob- (alt), Grob-(neu) und Tonfraktion für den Galvanik-Boden für die Elemente Fe, Co, Ni, Cu, Zn und As. (E1 = E1/4 für GalvR und GalvG, E1/3 für GALVT; E2 = E2/2)
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A.12  4: Vergleich Roh-, Grob- (alt), Grob-(neu) und Tonfraktion für den Galvanik-Boden für die Elemente Rb, Sr, Y, Zr, Mo und Ba. (E1 = E1/4 für GalvR und GalvG, E1/3 für GALVT; E2 = E2/2)
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A.12  5: Vergleich Roh-, Grob- (alt), Grob-(neu) und Tonfraktion für den Galvanik-Boden für das Element Pb. (E1 = E1/4 für GalvR und GalvG, E1/3 für GALVT; E2 = E2/2)
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A.12  6: Vergleich Roh-, Grob- und Tonfraktion für den Ziegelei-Boden für die Elemente Na, Mg, Al, Si, P und S.
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A.12  7: Vergleich Roh-, Grob- und Tonfraktion für den Ziegelei-Boden für die Elemente K, Ca, Ti, V, Cr und Mn.

[image: image207.wmf]E0

E1

E2

E3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Eisen

 Ziegelei roh

 Ziegelei grob

 Ziegelei Ton

%

[image: image208.wmf]E0

E1

E2

E3

0

5

10

15

20

25

30

35

Kobalt

 Ziegelei roh

 Ziegelei grob

 Ziegelei Ton

µg/g

[image: image209.wmf]E0

E1

E2

E3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nickel

 Ziegelei roh

 Ziegelei grob

 Ziegelei Ton

µg/g

[image: image210.wmf]E0

E1

E2

E3

0

10

20

30

40

50

60

Kupfer

 Ziegelei roh

 Ziegelei grob

 Ziegelei Ton

µg/g

[image: image211.wmf]E0

E1

E2

E3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Zink

 Ziegelei roh

 Ziegelei grob

 Ziegelei Ton

µg/g

[image: image212.wmf]E0

E1

E2

E3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Arsen

 Ziegelei roh

 Ziegelei grob

 Ziegelei Ton

µg/g


A.12  8:  Vergleich Roh-, Grob- und Tonfraktion für den Ziegelei-Boden für die Elemente Fe, Co, Ni, Cu, Zn und As.
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A.12  9: Vergleich Roh-, Grob- und Tonfraktion für den Ziegelei-Boden für die Elemente Rb, Sr, Y, Zr, Mo und Ba.
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A.12  10:  Vergleich Roh-, Grob- und Tonfraktion für den Ziegelei-Boden für das Element Pb.
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A.12  11: Vergleich Julia Creek-Ölschiefer vorextrahiert (v) und nicht vorextrahiert für die Elemente Na, Mg, Al, Si, P und S. (E1 = E1/4, E2 = E2/1 für JC, E2/2 für JCv)
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A.12  12:  Vergleich Julia Creek-Ölschiefer vorextrahiert (v) und nicht vorextrahiert für die Elemente K, Ca, Ti, V, Mn und Fe. (E1 = E1/4, E2 = E2/1 für JC, E2/2 für JCv)
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A.12  13:  Vergleich Julia Creek-Ölschiefer vorextrahiert (v) und nicht vorextrahiert für die Elemente Co, Ni, Cu, Zn, As und Rb. (E1 = E1/4, E2 = E2/1 für JC, E2/2 für JCv)
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A.12  14:  Vergleich Julia Creek-Ölschiefer vorextrahiert (v) und nicht vorextrahiert für die Elemente Sr, Y, Zr, Mo, Ba und Blei. (E1 = E1/4, E2 = E2/1 für JC, E2/2 für JCv)
Anhang A.13

[image: image244.wmf]E0

E1/4

E2/2

E3/1

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Vanadin

 ICP-AES

 RFA

µg/g

Galvanik grob (neu)

[image: image245.wmf]E0

E1/4

E2/2

E3/1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Chrom

 ICP-AES

 RFA

µg/g

Galvanik grob (neu)

[image: image246.wmf]E0

E1/4

E2/2

E3/1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

Mangan

 ICP-AES

 RFA

µg/g

Galvanik grob (neu)


[image: image247.wmf]E0

E1/4

E2/2

E3/1

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Nickel

 ICP-AES

 RFA

µg/g

Galvanik grob (neu)

[image: image248.wmf]E0

E1/4

E2/2

E3/1

0

20

40

60

80

100

120

Kupfer

 ICP-AES

 RFA

µg/g

Galvanik grob (neu)

[image: image249.wmf]E0

E1/4

E2/2

E3/1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Zink

 ICP-AES

 RFA

µg/g

Galvanik grob (neu)


A.13  1: Vergleich der Extraktionsergebnisse, die durch ICP-AES-Messungen der Extrakte gewonnen wurden, mit den aus RFA-Messungen an den Extraktionsrückständen erhaltenen für die Probe GalvG (neu). (Elemente V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn)
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A.13  2: Vergleich der Extraktionsergebnisse, die durch ICP-AES-Messungen der Extrakte gewonnen wurden, mit den aus RFA-Messungen an den Extraktionsrückständen erhaltenen für die Probe GalvG (neu). (Elemente Mo und Pb)
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A.13  3: Vergleich der Extraktionsergebnisse, die durch ICP-AES-Messungen der Extrakte gewonnen wurden, mit den aus RFA-Messungen an den Extraktionsrückständen erhaltenen für die Probe ZR. (Elemente V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn)
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A.13  4: Vergleich der Extraktionsergebnisse, die durch ICP-AES-Messungen der Extrakte gewonnen wurden, mit den aus RFA-Messungen an den Extraktionsrückständen erhaltenen für die Probe ZR. (Elemente Mo und Pb)
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A.13  5:  Vergleich der Extraktionsergebnisse, die durch ICP-AES-Messungen der Extrakte gewonnen wurden, mit den aus RFA-Messungen an den Extraktionsrückständen erhaltenen für die Probe ZG. (Elemente V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn)
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A.13  6: Vergleich der Extraktionsergebnisse, die durch ICP-AES-Messungen der Extrakte gewonnen wurden, mit den aus RFA-Messungen an den Extraktionsrückständen erhaltenen für die Probe ZG. (Elemente Mo und Pb)
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A.13  7: Vergleich der Extraktionsergebnisse, die durch ICP-AES-Messungen der Extrakte gewonnen wurden, mit den aus RFA-Messungen an den Extraktionsrückständen erhaltenen für die Probe ZT. (Elemente V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn)
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A.13  8:  Vergleich der Extraktionsergebnisse, die durch ICP-AES-Messungen der Extrakte gewonnen wurden, mit den aus RFA-Messungen an den Extraktionsrückständen erhaltenen für die Probe ZT. (Elemente Mo und Pb)
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A.13  9:  Vergleich der Extraktionsergebnisse, die durch ICP-AES-Messungen der Extrakte gewonnen wurden, mit den aus RFA-Messungen an den Extraktionsrückständen erhaltenen für die Probe JCv. (Elemente V, Mn, Ni, Cu, Zn, Mo)
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A.13  10:  Vergleich der Extraktionsergebnisse, die durch ICP-AES-Messungen der Extrakte gewonnen wurden, mit den aus RFA-Messungen an den Extraktionsrückständen erhaltenen für die Probe JCv. (Element Pb)
